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Traitement d’une baie  
en service et des ponts 
thermiques

Document non contractuel. Schéma de traitement donné à titre indicatif, sans respect des cotes et des proportions, à adapter à chaque chantier.

Fixation par collage ou par éclisse (cf. schéma 0-01).

Isolant

Solin mastic

Ancien nez d’appui cassé

Profilé goutte d’eau

Couvertine

> 30 mm

> 25 mm

Finition peinture ou RPE

Isolant

Isolant

Corps d’enduit armé


